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Forord

«Norges bergverksdrift 1955» inneholder som i tidligere ar statistikk over
malmutvinningen, metallproduksjonen og kulldriften pa Svalbard. Dessuten har
en pad samme mate som for tatt inn meldingene fra bergmesterne.

Statistikken omfatter bare de bergverk og metallprodusenter som har vert
i drift i 1955. Om de andre bergverk er det gitt nermere opplysninger i berg-
mesternes meldinger. I innledningsavsnittet er det slik som for 1954 tatt inn en
tabell over produksjon og utfersel av de viktigste ikke-metalliske mineraler.

Statistikken har veert utarbeidd under ledelse av sekreter Ingolf Strem.

Statistisk Sentralbyréa, Oslo, 11. desember 1956.

Petter Jakob Bjerve.

Fyvind Sundsbe.






Innhold

Oversikt. Side
Innledning .. ...ttt e e i e it i 7
Bergverksdriften ... ... .. ottt i it e e 7
MineralprodukSJonen . .........iiiiiiiii i i i i 9
Metallproduksjonen . ............ouuiiiiiiiiiii it i 9
Bergverksdriften pa Svalbard ........... i e 11
Sammendrag pad engelsk .. ...t i e 13
Tabeller.

I. Oversikt over malmutvinningen ved gravene ..............coovviuiennn. 14
II. Gjennomsnittlig arbeidertall ved gruvene ............... ...l 14
II1. Utferte timeverk og utbetalte lgnninger ved gruvene ................... 14
1V. Detaljerte oppgaver over malmutvinningen ..............ccoviiiiinnnnn. 15

V. Forbruk av brensel og hjelpestoffer ved gruvene ...................... 17
VI. Oversikt over metallproduksjonen ........ ..., 17
VII. Oppgaver over produksjon og rastofforbruk ved metallproduserende bedrifter 18
Engelsk oversettelse av forspalter og hoder i tabellene I—VII................ 19
Bergmesternes meldinger om bergverksdriften i aret 1955 .................... 24
Ostlandske bergdistrikt ... ... ..o 24
Vestlandske e e i 25
Trondheimske — . it e i 28
Nordlandske S e 35
Finnmark PP 40
Svalbard O N 42
Register til bergmesternes meldinger.......... ... ..o i i, 46
Standardtegn.

. Oppgave mangler.
— Null.

A\ Rettet.



Contents

Survey. Page
Introduction .. ... ...ttt i e i e e 7
DN .o e e et e e 7
Mineral production. .............uiuiuiniiiui it 9
Metal production. .. ......couuiiiuii ittt iitnrraennetannnneans 9
Mining in Svalbard .......... i i e e e 11
English summary .........o i e 13
Tables. _
I. Survey of ore production in the mines ............. ... ... 14
II. Average yearly number of wage earners in the mines .................. 14
III. Number of hours worked and wages paid to the wage earners in the mines 14
TV. Detailed survey of ore production ..............coviiiiiiiiiiiiii.. 15
V. Consumption of fuel etc. in the mines .......... . ..o, 17
VI. Survey of metal production ............cooiuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiinenen.n 17
VII. Detailed survey of metal production and raw materials used in the metal
producing WOTKS ... . i e e e 18
English translation of text columns and headings for tables I—VII .......... 19
Reports of mineral production given by the mine inspectors ................. 24
Register to the reports from the mine inspectors..................oviuueo... 46

Explanation of symbols.
.. Data not available.
— Magnitude nil.

/\ Revised.



Oversikt

Innledning.

Bergverksstatistikken omfatter bade gruvedrift og metallutvinning. I opp-
gavene over gruvedriften er det bare tatt med de gruver som gar inn under
«lov angaaende Bergverksdriften» av 14. juli 1842, dvs. gruver med mutbare
ertser eller malmgruver. I meldingene fra bergmesterne som blir utarbeidd pa
grunnlag av rapporter fra de enkelte bergverk og trykt i bergverksstatistikken,
er det foruten oppgaver over driften ved malmgruver og hytter ogsa gitt opp-
gaver over driften ved en rekke stein- og mineralbrott. De oppgaver som berg-
mesterne far fra bedrifter som driver gruvedrift i slike brott, er imidlertid ikke
basert p4 samme generelle oppgaveplikt som for malmgruver, men pa spesielle
konsesjonslover. Det materiale som bergmesterne far inn over driften ved stein-
og mineralbrottene er imidlertid s& mangelfullt at det ikke egner seg for statis-
tisk bearbeiding.

Etterat Norge ble tilkjent suverenitet over Svalbard i 1925, er det fra berg-
mesteren der kommet inn oppgaver over driften ved kullgruver m. v. fra og
med 1926. Denne virksomheten er imidlertid ikke tatt med i tabellene over
bergverksdriften, men belyst i serskilte tabeller.

For 1923 omfattet bergverksstatistikkens oppgaver over metallutvinningen
praktisk talt all smelting av norskproduserte malmer, men bare en del av den
metallutvinning som var basert pa importerte rastoffer. Men fra og med 1923
har statistikken tatt sikte pa & gi fullstendige oppgaver over all metallutvinning
uansett malmens opprinnelse.

Bergverksdriften.

Utferlige oppgaver over malmproduksjonen i 1955 finnes i tabellene I—V,
side 14—16 i tabellverket. For arene 1949—55 er det i tabell 1 gitt et sammen-
drag av de viktigste tall.

Tabell 1. Hovedtall for bergverksdriften.

1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955

Tallet pa bedrifter ................. 19 19 19 25 28 25 21
Tallet pa funksjonerer ............. 419) 408, 434 620, 618 639 678
Utbetalt funksjoneerlenn (1000 kr.) .. | 3837 4036 4707, 8514/ 8731 9291110716
Gj.sn. arbeidertall .................. 3438 3390| 3604 4536| 4873 5114| 5140
Utforte timeverk (1000) ............ 72331 7025/ 7456 9153/10056] 9 953|10 561
Utbetalt arbeidslenn (1000 kr.)...... 22 302| 23 797| 29 723| 42 210| 48 479| 50 415| 55 953
Bruttoproduksjonsverdi (1000 kr.).... |64 63486 358/111862|188125|222821| 217488228174
Bearbeidelsesverdi (1000 kr. ) ........ 59 640| 80 462/103559|172532(201076| 197383206182

Produksjonsindeks ... ............... 100,0, 101,9] 101,8 127,0 152,3|A157,2] 173,7




Driften ved malmgruvene var sterre i 1955 enn i 1954, idet produksjons-
indeksen viste en oppgang pa ca.10 prosent. Oppgangen skyldtes gkt produksjon
av alle viktigere malmslag, spesielt jernmalm, hvor A/S Sydvaranger gkte pro-
duksjonen med ca. 20 prosent fra 1954. Det var ogsd gkt produksjon av svovel-
kis med henimot 50 000 tonn eller vel 6 prosent. Bortsett fra Lindvikkollens
Rutilgrube som tok opp igjen driften ved slutten av aret etter to ars stans, ble
ikke noe bergverk satt i gang i 1955. P4 den annen side matte Kvina Gruver
legge ned produksjonen av molybdénglans viren 1955 p. g. a. ulennsom drift.

I tabell 2 er det gitt en oversikt over mengde og verdi av de enkelte malm-
slag som ble produsert i arene 1953—55.

Tabell 2. Mengde og verdi av malmproduksjonen.

1953 ' 1954 1955

Mengde | Verdi Mengde! Verdi Mengdei Verdi

Tonn |1000kr.| Tonn [1000kr.| Tonn |1000 kr.

Jernmalm og titanjernstein .. ... 1314406 1122021 243 762! 99 183(1 413 417! 100 252
Koppermalm og -konsentrat ....| 24763 19351 26375 19956 26672 23973
Svovelkis, ogsd kopperholdig ...| 744 856 83 893| 794914 86 236| 843776/ 86490
Sink- og blykonsentrat ........ 11 996 2398 12354 3397 15071 5233
Selvertser .................... 10 053 481 10424 568 8176 383
Molybdénglans................. 258 2742 265 2472 299 3 046
Rutilkonsentrat ............... 3 6 — - 9 19
Wolframmalm ................. 8 120 - - - -
Niobkonsentrat............... 564 1115 178 4 500 307 7 500
Andre produkter .............. . 198 . 242 .. 365
Utfart leiearbeid som flotasjon|
MVe tviiiiininneneaeenenn .. 315 - - 934 .. 903
I alt ..| 222821 ..l 217 488 . 228174

Totalverdien av malmproduksjonen var sterre i 1955 enn aret for. Dette
skyldes dels oppgang i produksjonsmengden og dels gkte priser. Selv om det
har veert en mindre prisoppgang pa jern, har den ikke slatt ut i verdien av jern-
malmproduksjonen som serlig for A/S Sydvarangers vedkommende er bundet
av langsiktige kontrakter.

Pa grunnlag av oppgavene for de enkelte gruver (se tabell IV) er det ut-
arbeidd en oversikt over det nyttbare innhold av svovel og viktigere metaller
i de utvunne malmslag. Tabell 3 viser de beregnede tall for arene 1949—55.

Tabell 3. Innhold av svovel, jern og enkelte metaller
i de utvunne malmer.

Ar Selv | Kopper | Bly Sink Jern | Svovel

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn
1949, . ..o 53 14 875 301 6603 | 251 250| 324 723
1950. . ..o 5,2 15 621 228 5702 | 230994 317 866
1951. ... oo 5,1 14 003 414 5469 | 251959, 295 621
1952, . oo e 4,6 13 632 413 5588 | 495584 307 179
1953, ... e 3,5 13 029 525 5136 | 758423| 337433
1954 .o e 4,1 13 590 706 5368 | 702 680 349 211
1955, oo 2,2 13 988 710 6723 | 805096 367 580




Den norske malmproduksjonen blir for en stor del sendt til utlandet. Av
den samlede jernmalmproduksjon pa 1255000 tonn gikk ca. 1183 000 tonn
til eksport, mens resten av arsproduksjonen 72 000 tonn samt 107 000 tonn som
ble tatt av eldre lagre, gikk til produksjon av rajern og ferrolegeringer i norske
bedrifter. Av svovelkisen ble det eksportert 473 000 tonn, mens 283 000 tonn
gikk til smelting og 107 000 tonn til svovelsyre- og cellulosefabrikker her i landet.
Da hele arsproduksjonen var pa 844 000 tonn, ble lagrene redusert med 15—
20 000 tonn. Av det produserte kopperkonsentratet ble vel halvparten smeltet
innenlands, mens resten i det vesentligste ble sendt til utlandet og foredlet der
for norsk regning.

Arbeidertallet i 1955 var omtrent det samme som i 1954. Men den gjen-
nomsnittlige arsfortjeneste ser ut til 4 ha okt med ca. 5 prosent bade for arbei-
dere og funksjonazrer. Detaljerte oppgaver over arbeidskraft, lgnninger m. v.
framgar av tabellene I—III.

Mineralproduksjonen.

De oppgavene som bergmesterne far over produksjonen ved stein- og mineral-
brott, er som nevnt sa ufullstendige at de ikke gir noe riktig bilde av den samlede
produksjon for hele landet. Til den arlige produksjonsstatistikk for industrien
blir det imidlertid innhentet oppgaver over produksjonen av skifer, kalkstein
og andre ikke-metalliske mineraler fra stort sett alle bedrifter som sysselsetter
minst 3 personer, gjennomsnittlig i aret. Den produserte kalkstein gar for det
meste til produksjon av sement, kalksalpeter, kalsiumkarbid og brent kalk av
forskjellige typer. En del blir ogsa brukt i smelteverk og cellulosefabrikker.
Kvartsen gar serlig til produksjon av ferrolegeringer og silisiumkarbid, mens
det blir brukt en del dolomitt til produksjon av magnesium og til smelteverkene.

Tabell 4. Produksjon og eksport av viktigere
mineraler i 1953—1955. Tonn.

1953 ! 1954 1955
PAmduksjoﬁimﬁksport %ﬁoduksjoﬁ! " Eksport ;ﬁoﬁ{ﬂiéjon{ ﬂEksp(’)I"f
! T | |

Kalkstein ........ 2 324 000 | 5 o=q | 2422000 (| a 2590246 1 .
Dolomitt ... .... 99 000 I} 12270 | “%25 00 |j 16300 | “75g5ee |p 26600
Kvarts .......... 211 000 | 21200 | 230 000 18 500 260 000 15 885
Feltspat ......... 16 000 ° 16 700 | 16 600 ! 16 200 32 700 28 900
Kleber- og talkum- ' I |

mjel .......... 50 700 | 39 300 539800 4957 67 000 55 573
Glimmer ........ 991 1 509 1800 - 836 1 400 857
Grafitt. .......... 3000 | 2833 3600 3167 5416 5325
Takskifer ........ 1492 3743 "' 1557 4715 1499 5485

11 000 m?.

Metallproduksjonen.

Det er forholdsvis lite norsk rastoff som blir brukt ved de metallproduserende
bedrifter, og i bare to tilfelle er metallproduksjonen direkte knyttet til gruve-
drift. Til produksjon av ferrosilisium, rajern og stal brukes det vesentlig norske
rastoffer. Til produksjon av kopper blir det brukt bade norsk og utenlandsk
malm, mens produksjonen av andre ferrolegeringer, aluminium, nikkel og sink
praktisk talt i sin helhet er basert pa importerte rastoffer.
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Detaljerte oppgaver over metallproduksjonen i 1955 er gitt i tabell VI og
VII pa side 17 og 18. For arene 1949—55 er det i tabell 5 gitt et sammendrag
av de viktigste tall.

Tabell 5. Hovedtall for de metallproduserende

bedrifter.
[ ¥
1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 } 1955

| ‘

| ‘ i
Tallet pa bedrifter .......... 35 34 34 37 39| 38 42
Tallet pd funksjonerer ...... 1620f 1706/ 1631 1795 1907 2007 ’ 2 487
Utbetalt funksjoneerl. (1000 kr.) | 15309/ 17 930| 19 047 23 801 26 821 28 875 37 479
Gjennomsnittlig arbeidertall .. 8958 9573 9905 10098 10036, 9967 11967
Utferte timeverk (1000) ... ... 19 322 19897| 20815 21938| 21505 21533| 26421
Utbetalt arbeidslgnn (1000 kr.) 65206/ 71 570 84 348|101 909| 107 082| 109 215| 140 009

Produksjonsverdi (1000 kr.) ... |501 975|677 071| 890 772{1114056/1062884|1049091|129443 1

Totalverdien av metallproduksjonen var ca. 25 prosent steorre i 1955 enn
i 1954. Verdien gikk opp bade pa grunn av sterre produksjon og skte priser.
Tallet pa sysselsatte arbeidere og funksjonzrer har ogsa gatt opp sterkt, serlig
ved rajerns- og valseverkene. I tabell 6 er det for arene 1953—55 gitt en over-
sikt over mengde og verdi av de viktigste produkter.

Tabell 6. Mengde og verdi av metall-
produksjonen.

1953 | 1954 1955
Produkt ; ! ~ i
roquiter Mengde | Verdi | Mengde ‘ Verdi | Mengde 1 Verdi

Tonn | 1000 kr. | Tonn ({1000 kr. | Tonn ;1000 kr.

Ferrosilisium *) ................ 94497 67624 98299 65190 108315 72247

Andre ferrolegeringer ......... 124 107 238091, 87523 128 925/ 123 920| 181 288

Rajern ..........ocoiiiiii... 58 844| 24 7521 59920, 23397 123332 49158

Rastal, til eget bruk .......... 110 528 ..l 120 647 .. 170912 .

Stal, smidd, hamret og valset...| 95495 96 877/ 104949 97243 125728 112 357

Aluminium ........ ..o 56 198 162905 64101 175631 74863 217290

Kopper ...........oooiiiilt 12104 55742 12891 59379 13737 78658

Nikkel ......... ... ... 14 934| 137 316} 17 242| 166 247| 18 498 194 040

Sink ... ool 38798 59168 44461) 71958 45519 80684

Selv .o 3,4 804, 3,8 856 1,9 431
Valsede og pressede produkter av| |

aluminium o. a. metaller ...... 18864 90878/ 22963 111737 25110 130 324

Svovel .....iiiiiiiiiii 103 335|] .| 100676 5| 100449 .

Andre produkter? ............. - 128 72‘% .. } 148 528 S 177 953

I alt .11 062 884! ..11049 091 . .11 294 430

1 Omregnet til basis 45%. ? Omfatter bl. a. gull, platina, magnesium, kadmium, typemetall, lagerme -
tall, kopperskjerstein, diverse metallegeringer, elektroder og elektrodemasse.

Av tabellen framgar det at produksjonen av jern, stal, aluminium og andre
metaller har fortsatt &4 ske i 1955. Gkingen er serlig stor for rajern, men ogsa
stal, aluminium og nikkel viser rekordmessige produksjonstall. Produksjons-
gkingen for jern og stal skyldes serlig at A/S Norsk Jernverk kom i gang med
reguler produksjon forsommeren 1955. Aluminiumsverket ved Sunndalsera som
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kom i drift i 1954, gkte produksjonen noe i 1955, men pa grunn av kraftmangel
ble produksjonskapasiteten ikke pa langt neaer fullt utnyttet. Utvidelsene ved
nikkelverket i Kristiansand har fert til at produksjonstallene fortsatte a eke fra
1954 til 1955. Produksjonen av fint selv er gatt tilbake p. g. a. nedsatt drift
ved Kongsberg Selvverk.

Tendensen i prisutviklingen har stort sett vert lik for alle metaller. Pris-
oppgangen som tok til i slutten av 1954, fortsatte i hele 1955.

I tabell 7 er det tatt inn arlige gjennomsnittspriser pa det amerikanske
marked for enkelte viktige metaller. Prisene er tatt fra «Bulletin de la Chambre
Syndicale de la Sidérurgie Francaise» og fra arboken «Statistique 1955», utgitt
av Minerais & Métaux, begge Paris 1956.

Tabell 7. Arlige gjennomsnittspriser for
enkelte metaller.

Basisk gk | Kopper ;| Bly = Selv Alu- kel

Ar rajern | i ; ? minium |
Valley | EastSt. | New - New . New New | Canad.
Furnaces | Lowis | York . Yok | York York | “Anadn
$ pr. | Cents  Cents | Cents ' Cents Cents | Cents
long ton | pr.Ib. pr. lb. pr. 1b. pr. oz. pr.-1b. | pr.lb.

| ‘ \
1938 ......... 2171 461 10,10 4,74 43,2 20,00 | 35,0
1949 ......... 46,00 | 1215 19,50 15,36 71,9 17,00 40,0
1950 ......... 46,87 ‘ 13,87 21,54 13,30 74,2 17,71 448
1951 ......... 52,00 | 18,00 24,50 17,50 89,4 19,00 54,0
1952 ......... 52,83 | 16,22 24,50 16,47 84,9 1941 | 565
1953 ......... 54,79 . 10,86 | 28,80 13,49 85,2 20,93 | 59,9
1954 ........ 56,00 . 10,68 29.69 14,05 . 85,3 21,78 | 60,4
1955 ......... 57,04 E 12,30 37,49 15,14 89,1 23,67 64,5

Bergverksdriften pa Svalbard.

Ifolge bergmesterens melding om bergverksdriften pa Svalbard var det tre
selskaper i drift i 1955, nemlig Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S,
Kings Bay Kull Comp. A/S og det russiske selskap Arktikugol.

For arene 1951—55 er det i tabell 8 gitt noen sammendragsoppgaver for
de to norske selskaper. Tilsvarende oppgaver mangler for det russiske selskap.

I 1955 var produksjonen ved de to norske gruver bare 322 147 tonn kull
mot 340 521 tonn i 1954. Ved gruvene i Longyearbyen (Store Norske) var pro-
duksjonen enda mindre i 1955 enn aret for. Ved gruvene i Ny-Alesund (Kings
Bay) ble opprydningsarbeidet etter ulykken i mars 1953 fortsatt samtidig som
det ble drevet oppfaring i nye felter.

I 1955 ble det skipet 308 445 tonn kull fra de norske gruver og 310 113
tonn fra de russiske. Av den norske skipning gikk 173 659 tonn til Norge. I
tabell 9 er det tatt inn tilbakegaende oppgaver over produksjon, skipning og
sysselsetting ved gruvene pa Svalbard.



Tabell 8. Oversikt over
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kullproduksjonen ved

de norske gruver pa Svalbard.

1951 1952 1953 j 1954 1955
|
Bedrifter..........oooiiiiiiiit, 2 2 2 J 2 2
Arbeidertall i driftstiden .......... 934 917 898 748 814
Av dette: i gruva ................ 546 525 543 443 462
» oy idagen ................ 70 66 83 55 65
» ved annet arbeid ....... 318 326 272 250 287
Gjennomsnittlig arb.tall i aret ..... 934 917 752 748 810
Av dette: kvinner ................ 102 98 77 90 97
Funksjoneertall (i driftstiden) ...... 92 94 92 94 93
Utbetalt arbeider- og funksjonzerlegnn |
(1000 kroner).............ovvntn 17718 18 540 17 592 16 955 16 954
Produksjon:
Mengde (tonn).................... 469994 | 453403 | 427 500 | 340521 | 322 147
Eget forbruk av kull (tonn) ....... 21 663 17 161 21 470 17 352 19 676
Skipet i drets lop:
Mengde (tonn)............coonnen. 470 445 | 460027 | 403 817 | 333894 | 308445
Av dette bunkers til egne og fremmede
skip (tonn) ..., 18 436 10 495 5877 1828 4 351

Tabell 9. Oversikt over

hele kullproduksjonen

pa Svalbard.
Produksjon Skipning av kull Tallet pa sysselsatte personer

Ar av kull Herav fra Sommer- Vinter-
ialt I alt 1
norske gruver|  sesong sesong

Tonn Tonn Tonn
1938. ... coivi 626 518 606 000 287 425 2350 2 316
1949.............. 580 000 531 313 425867 |2 1157 3412
1950. ...t ll 3 363905 513 656 327003 | 2 913 3570
1951, .. ...l 3 469 994 719 236 470 445 2 916 3615
1952, ... . L 3 453403 713 930 460 027 | 2 922 3031
1953, .. ..ot 3 427 500 666 712 403 817 2 660 2942
1964. ... L 3 340 521 615 433 333 894 2 676 3 441
1955. . ... ool 3 322147 618 558 308 445 2 819 3 493

1 1949-50 osv.
3 Oppgave for de russiske gruver mangler.

2 Omfatter bare Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Kings Bay Kull Comp. A/S.



English summary

Detailed annual statistics on the mining industry has been published since
1866 in “Norges bergverksdrift”. Until 1916 the mining statistics were compiled
from reports prepared by “bergmesterne” i.e. government appointed mine con-
trollers, but from that year on, the mining statistics are based on reports on
uniform questionnaires from each establishment.

The mining industry statistics cover ore mines, pyrite mines, coal mines and
establishments engaged in metal production. Before 1923 data on metal produc-
tion were included in the mining industry statistics only so far as the producing
firms were included in the reports given by “bergmesterne”. From 1923 on, how-
ever, the mining statistics give complete data on metal production. Separate
statistics on coal production in Svalbard are included since 1926.

The annual reports prepared by “bergmesterne” are published in “Norges
bergverksdrift”. These reports include not only detailed information on ore mines,
pyrite mines and coal mines, but also on many establishments engaged in stone
quarrying or non-metallic mining. As the coverage for stone quarries and non-
metallic mines has been rather incomplete in these reports, the information
received could not be used as basis for preparing statistical tables. Annual sta-
tistics on stone quarrying and non-metallic mining, however, are given in the
industrial production statistics “Norges industri”.

The publication “Norges industri” also contains information on metal mining,
coal mining and metal production. Information on insurance value of fixed assets,
gross value of fixed asset formation, value of stocks and the capacity of installed
prime movers for direct use, of electric motors etc., are only given in “Norges
industri”.
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Tabell 1. Oversikt over malmutvinningen ved gruvene.

a |  Gi.om
: i ).8nitt- B .
< . rutto- | Verdi av
Tallet pa Tallet pa, Utbet.altr! lig ar- | Utbetalt produk- | brensel
h funksjo- | funksjo- | beider- |arbeids- | * . -
bedrifter ‘ ‘ sjons- loghjelpe-
nerer 'nerlenn  tall | lenn X
| { aret | verdi stoffer
!i ] \‘ 1 aret }
11000 kr. | [ 1000 kr. | 1000 kr. 1000 kr.
Jern- og titanjerngruver 7 278 © 4529, 1906 | 22053 |101587 | 11508
Koppergruver ........ 2 0 94 . 1353 999 . 8946 | 25394 1675
Svovelkisgruver, ogsa ; . { \
kopperholdige ...... 10 ; 216 ' 3598 1802 ' 19890 ‘ 84 414 5792
Sink- og blygruver. ... 2 2 . 267 130 | 1711 | 5488 560
Selvertsgruver ....... 1 16 200 81 | 752 601 128
Molybdénglansgruver . . 2 23 351 107 ‘ 1196 3046 47
Andre gruver ........ 3 290 418 115 | 1405 7 644 885
Talt| 27 678 | 10716 | 5140 | 55953 (228174 | 20505

Tabell II. Gjennomsnittlig arbeidertall ved gruvene.

Ved ruvedrift,!
sjeigdjng og | Ved Av dette:
oppredning annet | I alt —
— | arbeid M Kvin-
Igruval dagen enn ner
|
Jernmalm og titanjernstein .......... 588 | 621 697 | 1906 | 1892 14
Koppermalm ...............cocun. 398 124 477 999 999 -
Svovelkis, ogsa kopperholdig ........ 685 ] 414 703 | 1802 | 1754 48
Sink- og blykonsentrat ............. 74 | 56 - 130 127 3
Selvertser .............oiiiiiiian. 36 | 9| 36 81 81 -
Molybdénglans...................... 93 ’ 2 12 107 107 -
Andre ........ooiiiiii i 10 é 48 57 115 112 3
Lalt| 1884 | 1274 i 1982 | 5140 | 5072 | 68

Tabell III. Utforte timeverk og utbetalte lonninger ved gruvene.

Utforte timeverk \ Utbetalt arbeidslenn
Ved | Ved | Av dette: | Ved | Ved Av dette:
gruve- | annet | I alt | | gruve- | annet | I alt |—————
drift | arbeid | Menn Kvinner| drift | arbeid Menn ;Kvinner

1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 [1000 kr.1000 kr.[1000 kr. 1000 kr.[1000 kr.
Jernmalm og ti- | | ‘

tanjernstein ..| 2305 1557 3862 3837 25| 13494 8559 22053 21959 94
Koppermalm ...| 1079 962 2041 2041 — 4890] 4056 8946 8946 -
Svovelkis, ogsa | ’

kopperholdig .| 2104/ 1660 3764 3 672[ 02|

12127) 7763 19 890, 19 629 261

Sink- og blykon-

sentrat ...... 297 - 297 293 4 1711 - 1711 1699 12
Selvertser ..... 71 78 149 149 - 376 376 752 752 -
Molybdénglans. . 172 26 198 198 - 1046 150 1196 1196 -
Andre ......... 125 125 250 244 6 733 67 21 1405/ 1386 19

|

I alt] 6153 4408/ 10561 10434 127| 34377 21 576‘ 55 953| 55 567 386




15

Tabell IV. Detaljerte oppgaver over malmutvinningen.!

l

Antall T
arbeids- | Utbrutt fogltl:et Produk- | Sl?bi?_
Gruve, art, navn og beliggenhet | dager i | fast av sjons- Prosentinnhold dertall
virk- fjell ruva mengde |1 aret?
somhet, g ‘
3
A. Jernmalm og titanjernstein. m Tonn Tonn
A/S Softestad Gruber, Nissedal . 280 10419/ 38180, 31596 53,88 Fe, 1,33 P 51
A/S Aust-Agder Jernmalmgruber,
Oyestad .................... 260, 10000/ 30000 15480, 40 Fe, 1,80 Mn 40
Brastad Gruber, Oyestad ...... 283 6 000, 21500, 11790 - 26
Stykkmalm ............... - — - 3950 61 Fe -
Sekundamalm ............. - - - 7 840 53 Fe -
A/S Titania, Sokndal .......... 300, 161890, 602 115 { 107 838 3;‘5’:154 ];?é’ é%?gg} } 315
A/S Redsand Gruber, Nesset ... 310| 49 327 155942 44 969 64,10 Fe, 0,45 V 125
Fosdalens Bergverks- A/S, Malm. . 262| 180977 586 947| 258 630| 65,55 Fe, 0,024 P, 563
0,62 S
A/S Sydvaranger, Sgr-Varanger. . 285(1 066 680|3 118 952| 866 990 64,56 Fe 786
B. Koppermalm. i
A/S Vigsnes Kobberverk, Avalds- ! ;
NES o veitiii i - - - 1067 15,63 Cu -
Folldal Verk A/S, Folldal ...... =i - - 3 909 16,93 Cu -
Nordgruva ................ - ~i 2743 - -
Sergruva ................. - —i - 1166 - -
A/S Reros Kobberverk, Rgros .. 304! I 45778 3 580 19,27 Cu 69
Killingdal Grubeselskab, Alen ... - - s 966 19,97 Cu -
A/S Undals Verk, Rennebu . .... - - —|4 826 19,4 Cu -
Bergverkselskapet Nord-Norge '
A/S, Nord-Rana ............ - - - 552 23,4 Cu -
A/S Sulitjelma Gruber, Fauske. . 284 84 053! 239200/ 14 900| 22,32 Cu, 1,80 Zn, 930
| 36,5 S, 33,0 Fe
A/S Bjerkaasen Gruber, Ballangen - - - 872 18,93 Cu -
C. Svovelkis.
A/S Vigsnes Kobberverk, Avalds-

NS oottt 2871 17 274] 65097 31660 - 115
Finkis ............oooo... - - - 12402 46,40 S -
Svovelkiskonsentrat ....... - - - 16 631 47,80 S -
Fra gl. vaskeriavgang ..... - - - 2 627 45,65 S -

A/S Stords Kisgruber, Stord. ... 285, 62218 161 651) 68100 - 171
Sjeidet kis ................ - - - 71732 41,0 S -
Vasket kis ................ - - -{ 60 368 39,3 S -

Gravdal Grubeselskap, Varaldsgy 285 5197 15040 12770, 39,18 S, 1,27 Cu 27

Folldal Verk A/S, Folldal ...... 284 - —-| 44614 46,40 S 257
Nordgruva ................ - 16750 60475 29 754 - -
Sergruva ................. - 9450, 34806/ 14 860 - -

Killingdal Grubeselskab, Alen .. 280  7000| 26022 - - -
Eksportkis ................ - - - 9183 43,7 S, 1,8 Cu 52
Flotasjonskis .............. - - -3 11 497 50,2 S 21

A/S Undals Verk, Rennebu . .... 284 6 000 22 534|* 14457 45,7 S 41

Orkla Grube- A/B, Meldal ...... 283| 85178 484 017| 355 543 - 666
Eksportkis ................ - - - 72015] 40,01 S, 2,08 Cu -
Smeltekis. ................ - - - 283528/ 41,31 S, 1,96 Cu -

1 8e anm. til tabell V. * T bergmesternes meldinger er det til dels oppgitt gjennomsnittlig arbeidertall i driftstiden. Drifts-
oppgavene for elektg‘1§1tetsverker som drives i direkte tilknytning til gruvedrift, er skilt ut og tatt med blant de oppgaver som
publiseres for elektrisitetsverkene. Dessuten er hyttedriften skilt ut og tatt med under metallproduksjonen — se tabell VII. Av
disse grunner stemmer ikke alltid oppgavene over gjennomsnittlig arbeidertall med de tilsvarende oppgaver i meldingene. 3 Flotert
av 16 687 tonn kis ved flotasjonsverket i Trondheim. ¢ Flotert av 22 709 tonn kis ved Killingdal Grubeselskabs flotasjonsverk

i Trondheim.
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Tabell IV (forts.). Detaljerte oppgaver over malmutvinningen.

Antall

arbeids- | Utbrutt § Ut- Produk- | Gj.sn.
. . ordret X [ . arbei-
Gruve, art, navn og beliggenhet | dager i | fast av sjons- |  Prosentinnhold dertall
virk- fjell o mengde | i drot?
somhet | gruva % | i are
m* | Tonn Tonn |

A/S Redsand Gruber, Nesset .. .. - - - 50, 43,50 S -

Fosdalens Bergverks-A/S, Malm. . | - - 13295 47,77 8 -

Elektrokemisk A/S, Skorovas { ‘ : [

Gruber, Namsskogan ........ 302| 38168 183280 157 580 - 230
Kopperholdig kis .......... - - - 118554/ 44,6 S, 0,85 Cu -
Kopperfattig kis .......... - - - 39026/ 454 S, 0,60 Cu -

A/S Bleikvassli Gruber, Korgen. . - - - 6 608 47,7 S -

Bergverkselskapet Nord-Norge | :

A/S, Nord-Rana ............ - - - 4634 45,5 S -

A/S Sulitjelma Gruber, Fauske. . - - - 63530 - -
Svovelkis ................. — - - 59600. 49,6 S, 0,23 Cu. -

. 454 Fe, 0,73 Zn
Finkis IT ................. - - - 39030] 48,1 S, 2,70 Cu. .-
, 425 Fe, 347 Zn

A/S Bjorkaasen Gruber, Ballangen 268 35873 105600, 50 255 - 221
Vaskekis ................. - - - 41940 48,14 S -
Flotasjonskis .............. - - - 8 315‘ 46,66 S -
D. Sinkmalm og blyerts. \ |

A/S Vigsnes Kobberverk, Avalds- }

TS it - - - 829 37,90 Zn -

Folldal Verk A/S, Folldal ...... - - - 3 867 42,00 Zn -
Nordgruva ................ ~| - - 2 842/ - -
Sergruva ................. - — - 1025 - -

Killingdal Grubeselskab, Alen .. - - -3 1268 48,8 Zn -

A/S Undals Verk, Rennebu ..... - - —i 223! 43,2 Zn -

A/S Bleikvassli Gruber, Korgen. . 300 8960| 28687 - - 55
Sinkkonsentrat ............ - - - 1581 53,7 Zn -
Blykonsentrat ............. - - - 731 65,3 Pb -

Bergverkselskapet Nord-Norge :

A/S, Nord-Rana ............ 300 12778 37412 - - 75
Sinkkonsentrat ............ - - - 3510 53,6 Zn -
Blykonsentrat ............. - - - 339 68,7 Pb -

A/S Sulitjelma Gruber, Fauske. . - - - 21501 48,79 Zn, 34,6 S, -

L 0,73 Cu, 13,7 Fe
A/S Bjerkaasen Gruber, Ballangen _ _ — 573! 50.78 Zn -
E. Selvertser.

Kongsberg Selvverk, Kongsberg® 237 3682 13253 = - 81
Handsteiner .............. -l —| - 0,002 95 Ag -
Gedigent sglv ............. - | - 1,340 50 Ag -
Selvslig .................. - - - 19,666 3 Ag -
Jernslig .................. - - ! 2,849i 1,5 Ag -
Ekstraksjonssliger ......... - - - 8152,3 0,0112 Ag -

F. Andre malmer. X 1

A/S Norsk Bergverk. Sgve Gruver, | : 1

Holla ...................... 307) 371000 104 157 306,6} 49 Nb, O, 113

Lindvikkollens Rutilgrube, Skitoy 39 100, 280! - - 1

Nzs Mineralmelle, Dypvag . .... 80 - - 9 90—91 TiO, 1

A/S Knaben Molybdzengruber, ' | |

Fjotland ................... 279 67353 171399, 295,28| 96,4 MoS, 102

Kvina Gruver, Fjotland ’ ‘ 5

3,70| 93,39 MoS,, 0,22 Cu

1,2 3 og 4, se nederst pa side 15. 5 Dessuten ble det produsert 24,25 tonn granatkonsentrat og en del pukk og grus.
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Tabell V. Forbruk av brensel og hjelpestoffer ved gruvene.

Jernmalm Koppermalm Svovelkis Andre I alt
Mengde | Verdi (Mengde | Verdi [Mengde | Verdi |Mengde | Verdi | Mengde | Verdi
1000 1000 1000 1000 1000
kr. kr. kr. kr. kr.
Kull............ tonn/ 91 16| 3 015 437 154 30 27 71 3287 490
Koks v.......... » 277 57 404 82 166 43 43 11 920 193
Ved ........... favner 120 11 61 7 361 33 347 34 889 85
Bensin.......... tonn| 200| 254 56 80 118 143 39 49 413 526
Annen brenselolje » 7 042|1 504 310 93| 1348 349 188 54| 8888 2000
Annet brensel ........ - - .. 16 - - - - .. 16
Smgreolje og -fett. tonn] 190 387 37 80 76) 144 28/ 55 331 666
Sprengstoff ...... » 942| 2 506 151 339 362 890 97! 251, 1552 3986
Annet ............... . 400 . 189 ..l 2484 .. 748 .. 3821
Innkjopt el. kraft
1000 kWh ......... 34099, 987| 2755 82| 25 385 738/ 10 181 317 72420 2124
Elektrisk kraft prod. ved|
egne verk 1000 kWh |57 721| 5 386| 14 000| 270| 25 279 938 990 94| 97 990, 6 688
I alt 111508 11675 51792 .11620 .120 595

Anm. til tabell I, I1, IIT og V. Ved gruver som produserer flere forskjellige malmer, er antall bedrifter, antall
arbeidere og funksjonerer, arbeider- og funksjonerlenn og verdien av brukt brensel og hjelpestoff fert under den
malm som har sterst salgsverdi ved vedkommende gruve. Se de detaljerte oppgaver i tabell IV.

Tabell VI. Oversikt over metallproduksjonen.

Ut- Ut Verdi
Antall | Antall | betalt | Utforte ", [Produk-| Verdi |avbren-
; . betalt | . .
be- |funksjo-| funk- | time- arbeids.| Sjons- | av ra- sel og
drifter | nerer | sjonser-| verk 1 verdi | stoffer | hjelpe-
onn
lonn stoffer
1000 kr.| 1000 1000 kr.|1000 kr.|1000 kr.|1000 k.
Ferrolegeringsverk . ... 10 474) 7058 5997 31 035|259 836| 143 961| 23 679
Rajerns- og valseverk . 9 707| 10579 6439 34 364|175 492| 104 202| 14 092
Aluminiumsverk ...... 5 594, 8610, 5731 307891224 011|110 283/ 22 069
Andre rametallverk ... 6 477 7611 5811 30 368|464 474| 341 344, 24 124
Metallvalseverk ...... 5 172| 2552] 1804 10235/ 118 519| 87478 2777
Raffineringsverk og om-

smelterier .......... 7 63| 1069 639 3218 52098| 42409 1896
I aly 42| 2487 374790 26 421/ 140 009(1294430| 829 677| 88 637
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Tabell VII. Oppgaver over produksjon og rastofforbruk ved metallproduserende

bedrifter.
Mengde| Verdi Mengde| Verdi
Tonn [1000 kr. Tonn 1000 kr.

Produkter © alt: .......... 1294430|Rdastoffer ¢ alt: ........... 829 677
Jern og stal: Malmer, mineraler m. v.:

Ferrosilisium :* Jernmalm og -slig ........ 178 937| 14 126
hgypros., over 30 9, Si..| 68367 67 014|Kopperkonsentrat ........ 13775 14 146
lavpros., under 30 9, Si..{ 9395 5233[Sinkmalm ............... 84 863| 43 960

Ferromangan ............ 60 155 Manganmalm ............ 180 722 59 943

Ferrosilicomangan ........ 28 341 181288 Krommalm .............. 67 763| 26 625

Ferrokrom ............... 32 987 Kopperholdig svovelkis ... |283 220| 29 203

Andre ferrolegeringer ..... 2437 Koppernikkelmatte........ 38 222| 236 158

Rajern .................. 123 332| 49 158|Gedigent solv og selvslig . . 8176 382

Rastél til eget bruk, i alt: 170912 . .|Bauksitt og alumina ..... 162 102| 59 506
herav til step .......... 14 329 . .|Aluminiumfluorid ........ 1824| 3702

» » annen bearb. ..|156 583 . |Kryolitt ................. 5751 10558
Stal, smidd, hamret og valset|125 728|112 357|Kvarts .................. 240 428| 6572
Kalkstein ................ 106 987 3075

Ratt metall: Kalk .......oooiviinnn. 16 339 1341

Aluminium, primermetall .[ 71 760(1y;-9q0{Dolomitt og magnesitt .... | 69560/ 3022
—»— , omsmeltet . ... 3103 I Flusspat .................. 648 125

Kopper .............. ... 13737| 78 658|0Olivin .................. 6129 341

Nikkel .................. 18 498| 194 040|Steinkull ................ 58 052| 8727

Sink ... oL, 45 519| 80 684{Koks og sinders ......... 112 629 16 825

Tinn og loddetinn ........ 410, 3 444|Koksgrus ................ 118 664| 12 018

Bly og hagl ............. 931 2 131|Petrolkoks ............... 36 401| 11 297

MeSSing ...eoveiiineannnt 1315 5 309|Elektrodemasse, innkjopt..| 24 014| 9508

Bronse .....oeeeeiiiiin.. 332| 2 199|Kullelektroder, innkjopt ... | 2506 4315

Rodgods ................ 2089 9 703|Grafittelektroder ......... 754| 2455

SOV i 1,9 431|I1dfast stein, 1 000 stk. ... 837 1630

Kadmium ............... 116 Ildfaste materialer ellers. .. . 340

Kobolt .................. 2061 Andre malmer og mineraler 1 364

Magnesium .............. 6 743| ¢ 47 760

Sinklegeringer ............ 973 Jern, stal og metaller:

Aluminiumslegeringer. . . ... 1771 Rajern .................. 68 525| 25 990

Annet ratt metall ........ 754| 13 111|Jernsvamp .............. 144 80

Ferrolegeringer ........... 11 118 15729
Avfallsjern og jernskrap .. |134 555 29 263
Andre produkter: Stédlemner ............... 5774 2898

Valsede og pressede produk- Andre jernhalvfabrikater .. | 19902 16 943
ter av aluminium, sink, Aluminium .............. 18 908| 57 651
kopper o. a. metaller ...| 25 110|130 324/Kopper ................. 5183 32627

Elektrodemasse til salg . 35029 12911Sink. ......... ... .l 6521 12833

— til eget bruk| 33 574 ..|Andre rimetaller i alt .... 901| 13 440

Elektroder til eget bruk ..| 4141 .[Metallaske, -skrap og

Svovel ............ . ... 100 449 -slagger ............... 11 396/ 30 024

Kopperskjerstein ......... 13710

Svovelsyre ............... 40 929|¢ 54 521] Andre rastoffer:

Svoveldioksyd ............ 6 905 Krystallsoda ............. 4379 1418

Selvnitrat ............... 0,4 Trekull .................. 3096 1275

Produkter ellers®.......... .| 26864{Bek .......... ... ...l 18 306| 4 862

Tjere.....cooviiivnn, 2 558 552
Rastoffer ellers® ......... ..l 2838

1 Omregnet til basis 45 % Si blir produksjonsmengdene henholdsvis 103 878 og 4 437 tonn. ? B, a. stal-

stopegods.

3 Bl a. elektrodemantler og bearbeidd metall.



English Translation of Text Columns and Headings
for Tables I—VII.

Table 1. Survey of ore-extraction at the mines.
Text column (also appliable for tables II and III).

Norwegian. English.
Jern- og titanjerngruver Iron- and ferrotitanium mines
Koppergruver Copper mines
Svovelkisgruver, ogsa kopperholdige Pyrites mines (incl. cupriferous)
Sink- og blygruver Zine- and lead-mines
Selvertsgruver Silver ore mines
Molybdéngruver Molybdenite mines
Andre gruver Other mines

Headings.

Tallet pa bedrifter Number of establishments
Tallet pé funksjoneerer Number of salaried employees
Utbetalt funksjonerlenn Total salaries
Gjennomsnittlig arbeidertall i aret Average number of workers during the year
Utbetalt arbeidslenn Total wages
Bruttoproduksjonsverdi Output value
Verdi av brensel og hjelpestoffer Value of fuel and auxiliary materials

Table II. Average number of workers at the mines.

Headings.
Ved gruvedrift, sjeiding og oppredning Mining, separating and dressing
I gruva Below surface
I dagen In the open
Ved annet arbeid Engaged in other work
I alt Total
Av dette Of which
Menn Males
Kvinner Females

Table III. Man-hours worked and. wages paid at the mines.

Headings.
Utforte timeverk Man-hours worked
Ved gruvedrift Mining
Ved annet arbeid Other work
Utbetalt arbeidslenn Wages paid

Av dette: Menn, kvinner Of which: Males, females
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Table IV. Detailed ore-extraction schedules.

Text column.

A. Jernmalm og titanjernstein A. TIron ore and ferrotitanium ore
Stykkmalm Lump ore
Sekundamalm Secondary-grade ore
B. Koppermalm B. Copper ore
C. Svovelkis C. Pyrites
Finkis Pyrites fine
Svovelkiskonsentrat Pyrites concentrates
Fra gl. vaskeriavgang Tailings from previous wet pressing
Sjeidet kis Separated pyrites
Vasket kis Wet pressed pyrites
Eksportkis Export pyrites
Flotasjonskis Flotation pyrites
Smeltekis Smelting pyrites
Kopperholdig kis Cupriferous pyrites
Kopperfattig kis Low copper-content pyrites
D. Sinkmalm og blyerts D. Zinc-ore and lead ore
E. Selvertser E. Silver ores
Héndsteiner Hand-samples of silver ore
Gedigent selv High-grade silver ore
Solvslig Argentiferous slime
Jernslig Ferriferous slime
Ekstraksjonssliger Extraction slimes
Headings.
Gruve, art, navn og beliggenhet Mine, type, name and location
Arbeidsdager i virksomhet Number of working-days in operation
Utbrutt fast fjell Solid rock worked
Utfordret av gruva Transported out of the mine
Produksjonsmengde Quantity produced
Prosentinnhold Percentage content
Gjennomsnittlig arbeidertall i aret Average number of workers during the year

Footnotes to table IV.
Page 15.

1 See footnote to table V. 2 In the mining superintendants’ reports, average number
of workers during the period of operation are given in some cases. Operational returns for
the power plants are kept separate and included in the statements published for the elec-
tricity plants. Moreover, smelting is kept separate and included under metal production —
see table VII. For these reasons, the average number of workers do not always accord with
the corresponding figures in the reports. 3 Flotated by the flotation work in Trondheim.
4 Flotated by Killingdal Grubeselskabs flotation work in Trondheim.

Page 16.

123 and 4, see foot of page 15. ® In addition, 24,25 tons garnet concentrates and some
chippings and gravels were produced.
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Table V. Consumption of fuel and auxiliary materials at the mines.
Text column.

Kull, tonn : Coal, tons

Koks Coke

Ved, favn Wood, cords

Bensin Petrol

Annen brenselolje Other fuel-oil

Annet brensel Other fuel

Smereolje og -fett Lubrication-oil and grease

Sprengstoff Explosives

Annet Other materials

Innkjopt el. kraft Electric power purchased

El kraft prod. ved egne verk Electric power output at own plant
Headings.

Jernmalm Iron ore

Mengde Quantity

Verdi Value

Koppermalm Copper ore

Svovelkis Pyrites

Andre Other

Footnote to tables I, 11, 111 and V.

In the case of mines producing several different kinds of ore, the number of establish-
ments, the number of workers and salaried employees, wages and salaries paid and the value
of fuel and auxiliary materials used are entered under the ore which has the highest market
value at the mine in question. See the detailed schedules in table IV.

Table VI. Survey of metal production.
Text column.

Ferrolegeringsverk Manufacture of ferro-alloys

Rajerns- og valseverk Iron and steel works and rolling mills

Aluminiumsverk Aluminium works

Andre rametallverk Manufacture of crude metals n.e. c.

Metallvalseverk Non-ferrous metal rolling mills

Raffineringsverk og omsmelterier Melting and refining of metals
Headings.

Utforte timeverk Man-hours worked

Verdi av rastoffer Value of raw materials

For the other headings see under table I.

Table VII. Schedules on production and on consumption of raw materials at
metal-producing establishments.
Text column.

Produkter i alt Products, total
Jern og stal Iron and steel
Hoypros. over 30 9, Si High percentage, over 30 9, Si

Lavpros. under 30 9, Si Low percentage, under 30 9, Si



Andre ferrolegeringer
Réjern
Rastal til eget bruk
Herav til stop

» » annen bearbeiding
Stal, smidd, hamret og valset
Ratt metall
Aluminium, primeermetall

» omsmeltet

Sink
Tinn og loddetinn
Bly og hagl
Messing
Rodgods
Selv
Sinklegeringer
Andre rd metaller
Andre produkter

Valsede og pressede produkter av aluminium,

sink, kopper o. a. metaller

Elektrodemasse, til salg
—)— til eget bruk

Elektroder til eget bruk
Svovel
Kopperskjzrstein
Svovelsyre
Selvnitrat
Produkter ellers
Rastoffer i alt
Malmer, mineraler m. v.
Jernmalm og -slig
Kopperkonsentrat
Sinkmalm
Manganmalm
Krommalm
Kopperholdig svovelkis
Koppernikkelmatte
Gedigent selv og selvslig
Bauksitt og alumina
Kvarts
Kalkstein
Kalk
Flusspat
Steinkull
Koks og sinders
Koksgrus
Petrolkoks
Elektrodemasse, innkjapt
Kullelektroder, innkjept
Grafittelektroder
Ildfast stein
Tldfaste materialer ellers

Other ferro-alloys
Pig iron
Crude steel for own use
Of which for casting
» » » other processing
Steel, forged, hammered and rolled
Crude metals
Aluminium, primary metal
» secondary
Zinc
Tin and tin solder
Lead and lead-shot
Brass
Redbrass
Silver
Zinc alloys
Other crude metals
Other products

Rolled and pressed products in aluminium,

zine, copper and other metals

Electrode composition for sale
—h— —h— for own use

Electrodes for own use

Sulphur

Copper matte

Sulphuric acid

Silver nitrate

Other products

Raw materials, total

Ores, minerals etc.

Iron ore and -slime

Copper concentrates

Zinc ore

Manganese ore

Chromium ore

Cupriferous pyrites

Cupro-nickel matte

High-grade silver ore and silver slime

Bauxite and aluminium oxide
Quartz

Limestone

Lime

Fluorspar

Mineral coal

Coke and cinders

Coke dross

Petroleum coke

Electrode composition, purchased
Electrodes, purchased
Graphite electrodes
Firebricks

Fireproof materials n.e.s.



Andre malmer og mineraler
Jern, stal og metaller
Réjern

Jernsvamp

Ferrolegeringer

Avfallsjern og jernskrap
Stalemner

Andre jernhalvfabrikater
Andre rametaller i alt
Metallaske, -skrap og -slagg
Andre rastoffer
Krystallsoda

Trekull

Bek

Tjeere

Rastoffer ellers

Other ores and minerals
Iron, steel and metals

Pig iron

Spongy iron

Ferro-alloys

Iron waste and iron scrap
Steel ingots

Other iron semi-manufactures
Other crude metals, total
Metal ash, -scrap and -slag
Other raw materials
Crystal carbonate

Charcoal

Pitch

Tar

Raw materials n.e.s.

Footnotes to table VII.

1 Converted to a basis of 45 9, Si, the outputs are 103 878 and 4 437 tons respectively
2 Incl. steel castings. ® Incl. electrode casings and processed metals, inter alia.



Bergmesternes meldinger om bergverksdriften i aret 1955.
Melding om bergverksdriften i Ostlandske bergdistrikt i aret 1955.
(Gitt av bergmester Rolf Myhra, 7. mai 1956.)

1. Kongsberg Sglvverk, Kongsberg. Virksomheten, som eies av den
norske stat, omfatter gruvedrift og oppredning samt hyttedrift for fram-
stilling av selv. Den var i gang i 237 dager med et belegg ved bergverks-
driften pa 85 personer, hvorav gjennomsnittlig 36 mann i gruva. Det ble i alt
utfort 148 502 timeverk for en kontant arbeidslenn pa kr. 751 853. Lgnn
til 16 funksjonzrer utgjorde kr. 199 978.

I driftsaret 1. juli 1954 til 30. juni 1955 ble det brutt 3 682 m?® fast
fjell og forbrukt 10 748 kg sprengstoff. Det ble fordret ut av gruva 10 956
tonn sglvmalm, hvorav 2 900 tonn fra eldre beholdninger, 143 tonn granat-
malm og 2152 tonn graberg.

Ved oppredningen ble det produsert:

0,002 tonn handsteiner ........ a 95 % Ag

1,340 » gedigent selv ...... » 50 » »

19,666 » selvslig ............ » 3 » >
8152,300 » ekstraksjonssliger .. » 0,0112 » »

2,849 » Jernslig ............ » 1,5 » »

37,000 » granatkonsentrat ... » 18 » Almandin.

Videre ble det solgt 9 500 m® pukk og grus fra gamle berghalder.

Ved hyttedriften, hvor 8 beskjeftigede personer i alt utferte 16 744
timeverk for en kontant arbeidslenn pa kr. 79 886, ble det framstilt 1 931 kg
fint selv a ca. 99,8 prosent Ag og 450 kg selvnitrat & ca. 63,5 prosent Ag.

2. Sgve Gruver, Ulefoss, Holla herred, som drives av A/S Norsk Berg-

verk, var i gang i 307 dager. Antall beskjeftigede arbeidere var ved arets
utgang i alt 115, hvorav 3 kvinner. Belegget i gruva var 14 mann. Av mann-
lige arbeidere ble det i alt utfert 241 333 timeverk og av kvinner 5 760
timeverk for kontant arbeidslenn pa henholdsvis kr. 1 372 984 og kr. 19 210.
Samlet lgnn til 29 funksjoneerer utgjorde kr. 418 210.

I dagbrudd Cappelen I ble det brutt 37 100 m? fast fjell. Det ble fordret
19 100 tonn graberg og 85 057 tonn ramalm med 0,41 prosent Nb,O;, hvorav
det i oppredningsverket ble produsert 1976 tonn niobforkonsentrat med
8,1 prosent Nb,O;. Ved videre foredling av dette forkonsentrat ved Norsk
Hydro, Hereya, ble det framstilt 306 600 kg eksportvare med 49 prosent
Nb,O; + Ta,0;.
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Anleggets arskapasitet har i lepet av aret blitt utvidd fra ca. 50 000
til ca. 100 000 tonn malm. For utnyttelse av forekomstene Cappelen II
og III er det pahogd en ca. 145 m dyp loddsjakt, som ved &arets utgang
var drevet ned 88 meter. Et 38 meter hegyt sjakttarn i betong og en ny silo-
for ca. 400 tonn malm er under bygging. Cappelen II ventes & kunne settes
i drift hesten 1956.

3. Lindvikkollens Rutilgrube, Skatey herred, som drives for
regning av Herm. Jensen, Risgr, var i gang i 39 dager i tidsrommet 21.
oktober—31. desember med et belegg pa 3 mann. Det ble utfert i alt 942
timeverk for en kontant arbeidslenn pa kr. 4 625.

I gruva ble det brutt ca. 100 m? fast fjell, og fra gruva ble det fordret
ca. 280 tonn samfengt gods. Herav ble det produsert ca. 195 tonn rutilmalm,
som ble fort til Nees Mineralmglle for oppredning.

4. A/S Softestad Gruber, Nissedal herred, var i gang i 280 dager.
Antall beskjeftigede arbeidere var ved arets utgang i alt 52, hvorav 2 kvin-
ner. Belegget i gruva var 26 mann. Av mannlige arbeidere ble det i alt
utfert 91 369 timeverk og av kvinner 3 600 timeverk for kontant arbeids-
lenn pa henholdsvis kr. 469 305 og kr. 7 461.

I gruva ble det brutt 10 418 m? fast fjell, med et sprengstofforbruk pa
12 550 kg. Det ble fordret 980 tonn graberg og 37 200 tonn ramalm, som
ved sjeiding ga 31 596 tonn stykkmalm med 53,88 prosent Fe og 1,33 pro-
sent P.

I Ostlandske bergdistrikt er det i lepet av aret utstedt 91 mutingsbrev.
Det er innbetalt arsavgift for 1956 for i alt 315 anvisninger. Fra distriktets lens-
menn er det innkommet 195 anmeldelser.

Melding om hergverksdriften i Vestlandske bhergdistrikt i aret 1955.
(Gitt av bergmester Rolf Myhra, 7. mai 1956.)

1. Na&s Mineralmglle, Dypvag herred, som drives av Herm. Jensen,
Riser, var i gang i 80 dager i tidsrommet 26. september—31. desember
med et belegg pa 3-—4 mann. Det ble utfert i alt 2194 timeverk for en
kontant arbeidslenn pa kr. 8 353.

I vaskeriet ble det pasatt ca. 180 tonn rutilmalm med 5 prosent TiO,,
fra Lindvikkollens Rutilgrube, som utbrakte ca. 9 tonn rutilkonsentrat
med 90—91 prosent TiO.,.

2. Brastad Gruber, @yestad herred, som drives av A/S Christiania
Spigerverk, Oslo, var i gang i 283 dager. Antall beskjeftigede arbeidere var
ved arets utgang 24, hvorav 15 mann i gruva. Det ble utfert i alt 48 245
timeverk for en samlet kontant arbeidslenn pa kr. 270 738. Lenn til 4
funksjonaerer utgjorde kr. 47 275.

I gruva ble det brutt ut 6 000 m? fast fjell og forbrukt 10 400 kg spreng-
stoff. Det ble fordret ut av gruva 5 000 tonn graberg og 16 500 tonn ramalm
med 40 prosent Fe, hvorav 3 500 tonn fra eldre beholdninger. Ved sjeiding
ble det herav produsert:

3 950 tonn stykkmalm med 61 9% Fe
7840 » sekunda malm » 53 » »
4800 » avgang » 18 » » .



26

Bedriften meddeler at virksomheten fortsatt er & anse som under-
sokelsesdrift.

. A/S Aust-Agder Jernmalmgruber, Oyestad. Virksomheten,
som omfatter drift av de gamle jernmalmgruver i Klodeborgfeltet, var i
gang i 260 dager, med et belegg pa 40 arbeidere, hvorav 25 mann i gruva.
Det ble utfert i alt 68 144 timeverk for en samlet kontant arbeidslenn pé
kr. 383 641. Samlet lgnn til 4 funksjonezrer utgjorde kr. 50 450.

I gruva ble det brutt ut 10 000 m? fast fjell og forbrukt 12 667 kg spreng-
stoff. Det ble fordret ut av gruva 30 000 tonn ramalm, hvorav 4 000 tomnrt
fra eldre beholdninger, som ved videre behandling i dagen ga 15 480 tonmn
eksportmalm med 40 prosent Fe og 1,8 prosent Mn. Av malm fra andre
gruver ble det enn videre framstilt 1 000 tonn eksportmalm med 40 prosent
Fe og 1,8 prosent Mn.

Bedriften meddeler at det har wvert tilfredsstillende avsetningsmulig-
heter og god tilgang pa arbeidskraft. ’

. A/S Knaben Molybdaengruber, Fjotland herred, var i gang
i 279 dager. Antall beskjeftigede arbeidere var ved arets utgang i alt 103,
hvorav 89 mann i gruva. Det ble utfort i alt 189 196 timeverk for en samlet.
kontant arbeidslenn pa kr. 1154 189. Samlet lgnn til 21 funksjonzrer ut-
gjorde 335 815 kr.

I gruva ble det brutt ut 66 764 m® malm og 589 m® graberg. Spreng-
stofforbruket utgjorde 35 173 kg. Fra gruva ble det fordret ut 171 399 tonu
malmnyttig berg med gjennomsnittlig 0,182 prosent MoS.. Ved flotasjon
ble det herav produsert 295 tonn tert molybdénglanskonsentrat a 96,4 pro-
sent MoS,. Av ragodset kom 28 prosent fra dagbruddet I etg. og resten
fra arbeidsstedene under jord, vesentlig fra strosser pa henholdsvis V, VIIZ
og X etg.

Arbeidet med a sette i stand og utvide det krigsskadde vaskerianlegg
i dagen med verksted- og lageravdelinger m. m., er pabegynt i lepet av
aret, og disse avdelinger ventes ferdig utflyttet fra gruva igjen varen 1957.

Bedriften meddeler for evrig at det har vert jamt tilfredsstillende
markedsforhold og en jamt bedre tilgang pa arbeidskraft enn tidligere ar.

Kvina Gruver, Fjotland herred, som omfatter gruvedrift og flota-
sjon av molybdénglans, var, for regning ingenier Arne Mugas, Egersund,
i gang fra 1. januar til 3. mai. Virksomheten ble da innstilt grunnet kon-
kurs. Med et gjennomsnittlig belegg pa 14 mann, ble det i alt utfert 8 789
timeverk for en samlet kontant arbeidslenn pa kr. 41 522. Samlet lgnn til
5 funksjoneerer utgjorde kr. 15 333.

Ved flotasjon ble det i alt framstilt 3,7 tonn tert molybdénglanskon-
sentrat a 93,39 prosent MoS. og 0,22 prosent Cu.

. Titania A /S, Hauge i Dalane, Sokndal herred, var i gang i 300 dager.
Antall beskjeftigede arbeidere var ved arets utgang i alt 331, hvorav 90
mann i gruva. Det ble utfert i alt 661 329 timeverk for en samlet kontant
arbeidslgnn pa kr. 3 535926. Samlet lgnn til 67 funksjonzrer utgjorde
kr. 968 413.

I gruva ble det brutt ut 156 037 m*® malm og 5853 m® graberg fra
1 111 meter orter. Sprengstofforbruket var i alt 74 375 kg. Fra gruva ble
det fordret ut 38 764 tonn graberg og 563 351 tonn ramalm med 17,48 pro-
sent TiO. og 21,91 prosent Fe.

I oppredningsverket ble det produsert 157 833 tonn ilmenittkonsentrat
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med 43,78 prosent TiO. og 36,48 prosent Fe samt 26 129 tonn magnetitt
med 65,94 prosent Fe og 3,06 prosent TiO..
A/S Vigsnes Kobberverk, Avaldsnes herred, var i gang i 287
dager. Antall beskjeftigede arbeidere var ved arets utgang i alt 113, hvorav
54 mann i gruva. Det ble i alt utfert 258 353 timeverk for en samlet kontant
arbeidslonn pa kr. 1281 198. Samlet lenn til 12 funksjonsrer utgjorde
kr. 194 946, hvorav kr. 4 800 i naturalytelser.

I gruva ble det brutt ut 16 274 m® malm og 1 000 m?® graberg fra ca.
850 meter oppfaringsorter. Sprengstofforbruket utgjorde i alt 18 187 kg.
Fra gruva ble det fordret ut 65 097 tonn kisgods, hvorav 32 000 tonn fra
eldre beholdninger, med 0,5 prosent Cu, 1,50 prosent Zn og 25,72 prosent S
Herav ble det i oppredningsverket produsert:

12 402 tonn finkis med 46,40 9% S

1067 » Cu-konsentrat » 15,63 » Cu
967 » Zn-konsentrat » 37,90 » Zn

16631 » S-konsentrat » 47,80 » S.

Omvasking av gammelt avfall fra vaskeriet ga 2 627 tonn kis med
45,65 prosent S.

Bedriften meddeler at det har vaert meget gode avsetningsforhold og

tilfredsstillende priser. Periodevis har det vaert vanskelig a skaffe tilstrekke-
lig arbeidskraft. Dette har i noen grad influert pa oppfarings- og under-
sakelsesarbeidet i gruva.
A/S Storde Kisgruber, Litlabg, Stord herred, som eies av den
norske stat, var i gang i 285 dager med 2 skift & 40 timers uke i gruva og
1 skift & 48 timers uke i de gvrige avdelinger. Antall beskjeftigede arbeidere
var ved arets utgang i alt 172, hvorav 7 kvinner. Belegget i gruva var 67
mann. Av mannlige arbeidere ble det i alt utfert 356 262 timeverk og av
kvinner 13 510 timeverk for kontant arbeidslenn pa henholdsvis kr. 1 981 255
og kr. 45 930. Samlet lgnn til 33 funksjonarer utgjorde kr. 503 275.

I gruva ble det brutt ut 51 861 m? fast fjell i strosser og 10 356 m3 fra
2 056 meter orter, med et sprengstofforbruk pa i alt 50 167 kg. Fra gruva
ble det fordret 12 553 tonn graberg og 149 097 tonn ramalm & 22,1 prosent S,
hvorav det i oppredningsverket ble produsert 60 368 tonn vasket kis med
39,3 prosent S og 7 731 tonn sjeidet kis med 41 prosent S.

Hovedsjakten er i arets lgp avsenket 53,4 meter til 15 meter under

12. sale.
Gravdal Grubeselskap, Mundheim, Varaldsey herred, var i gang
i 285.dager. Antall beskjeftigede arbeidere ved arets utgang var i alt 27,
hvorav 1 kvinne. Belegget i gruva var 15 mann. Av mannlige arbeidere
ble det i alt utfert 50 130 timeverk for en samlet kontant arbeidslenn pa
kr. 322 545. Lonn til 3 funksjonzrer utgjorde kr. 43 200.

I gruva ble det brutt ut 5 197 m3 kis og drevet 445 meter oppfaringsorter,
med et sprengstofforbruk pa i alt 12 092 kg. Fra gruva ble det fordret 1 000
tonn graberg og 14 040 tonn ramalm a 37 prosent S og 1,25 prosent Cu.
Ved sjeiding ble herav framstilt 12 770 tonn ferdigvare a 39,18 prosent S
og 1,27 prosent Cu.

Bedriften meddeler at den ved oppfarings- og tilredningsarbeidene har
gkt sine malmreserver betydelig i det forlopne ar. Det har veert god tilgang
pa arbeidskraft og meget gode driftsvilkar for gvrig.
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I Vestlandske bergdistrikt er det i lgpet av aret utstedt 315 mutingsbrev.
Det er innbetalt arsavgift for 1956 for i alt 728 anvisninger. Fra distriktets
lensmenn er innkommet 308 anmeldelser.

Melding om bergverksdriften i Trondheimske bergdistrikt i aret 1955.
(Gitt av bergmester Gunnar Aasgaard, 19. mai 1956.)

HEDMARK FYLKE

1. Folldal Verk A /S, Folldal, har veert i drift i 284 dager. Det gjen-
nomsnittlige belegg har veart 257 arbeidere, hvorav 85 i gruva og 14 i dagen,
og 158 arbeidere var beskjeftiget med annet arbeid. Samlet antall timeverk
var 548 176 og arbeidslenn kr. 2 769 037 og kr. 1 000 i naturalytelser. Det
var ansatt 20 funksjonserer med kr. 305 546 i lenn.

I Nordgruva ble det brutt ut 16 750 m? fast fjell og fordret ut 60 475
tonn ramalm & 29,38 prosent S, 0,95 prosent Cu, 2,91 prosent Zn og 28,50
prosent Fe. I Sgrgruva ble det brutt ut 9450 m?® fast fjell og fordret ut
34 806 tonn ramalm & 25,43 prosent S, 0,70 prosent Cu, 1,82 prosent Zn,
23,98 prosent Fe. Sprengstofforbruk tilsammen 40 153 kg.

I flotasjonsverket ble produsert:

Fra Nordgruva: 29 754 tonn flotasjonskis ....... a 46,40 % S
2743 » kopperkonsentrat .. » 16,93 » Cu
2842 » sinkkonsentrat ..... » 42,00 » Zn.

Fra Sergruva: 14860 » flotasjonskis ....... » 46,40 » S
1166 » kopperkonsentrat .. » 16,93 » Cu
1025 » sinkkonsentrat ..... » 42,00 » Zn.

Folldal Verk har vert i kontinuerlig drift hele aret. Tilgangen pa ar-
beidskraft har veert god, ogsd i sommerméanedene. Priser og avsetnings-
forhold har vert tilfredsstillende, sarlig har som kjent kopperprisen gitt
sterkt opp i lopet av 1955, og sinkprisen har ogsa steget en del.

SOR-TRONDELAG FYLKE

2a. Killingdal Grubeselskab, Reitan st., Alen, som tilhgrer H. &
F. Bachke og V. B. Lange (Andelsselskap), har drevet Killingdal gruve i
280 dager. Det gjennomsnittlige belegg har vart 7 funksjonarer, gjennom-
snittlig 52 arbeidere, hvorav 21 i gruva og 3 i dagen, mens de gvrige 28
arbeidere var beskjeftiget ved taubane, verksted osv. I begynnelsen av
1955 ble produksjonen tatt fra den evre del av gruva. Senere ble ogsa den
nye kissilo og knuserianlegg i bunnen av Bjergensjakten tatt i bruk. Det
ble i aret utfert 110 718 arbeidstimer for en arbeidslenn av kr. 572 946.
Funksjonerlgnn var kr. 105 750.
Det ble brutt i gruva ca. 7 000 m? fast fjell og produsert 26 022 tonn
ramalm. Av denne ble utsjeidet 13 434 tonn finkis med 43,7 prosent S,
1,8 prosent Cu. Videre 12 588 tonn ragods med 41,4 prosent S, 1,6 prosent
Cu og dessuten Zn. Ragodset ble viderebehandlet ved flotasjonsverket i
Trondheim. Sprengstofforbruk 6 400 kg.
2b.Killingdal Grubeselskabs flotasjonsverk i Trondheim
var i drift i 280 dager med 21 arbeidere i 50 880 arbeidstimer og kr. 245 320
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i lenn. Eier i arbeid ved bedriften og funksjoneerer i alt 7 mann, lenn
kr. 100 895. ’

Det ble produsert 966 tonn kopperkonsentrat med 19,97 9% Cu
1268 » sinkkonsentrat » 488 » Zn
11497 » flotasjonskis » 50,2 » S.

Dessuten ble det behandlet 22 709 tonn malm fra A/S Undals Verks
gruve i Rennebu.

A/S Undals Verk, Trondheim, har drevet Undal gruve ved Berkak
i Rennebu i 284 dager med et belegg pa 41 arbeidere, herav 23 i gruva,
14 i dagen ved gruva og 4 i annet arbeid. Tilsammen ble det utfert 77 322
arbeidstimer med arbeidslenn kr. 457 593. Det var 3 funksjonsrer med
kr. 68 390 i lonn.

Det ble utbrutt 6 000 m? fast fjell og fordret ut av gruva 22 534 tonn
ramalm med 1,1 prosent Cu, 1,3 prosent Zn og 32,8 prosent S. Sprengstoff-
forbruk 11 661 kg. Ramalmen ble sendt til Killingdal Grubeselskabs flota-
sjonsverk i Trondheim hvor det ble produsert:

826 tonn kopperkonsentrat .............. med 19,4 % Cu
223 » sinkkonsentrat ................. » 43,2 » Zn
14 457 »  kiskonsentrat .................. » 45,7 » S.

Priser, avsetning og arbeidsforhold har stort sett vert tilfredsstillende.
A/S Reoros Kobberverk, Reros, har drevet i Olavsgruva i 304
dager i gruva og 326 dager i dagen. Det er dessuten kjort flotasjonsgods fra
gamle velter ved Storwartzgruva. Belegget har gjenmnomsnittlig vert 69
arbeidere ved gruvedriften, 26 i Olavsgruva og 43 ved flotasjonsanlegget
ved Storwartzgruva, transport, verksted og diverse. — Dessuten var 19
arbeidere beskjeftiget med annet arbeid i undersekelsesdrift ved Fjellsjgen,
en del ved diamantboring m. v. I Olavsgruva og flotasjonen ble det utfeort
henholdsvis 138 009 arbeidstimer for en lgnn av kr. 608 401, og ved under-
sokelsesdriften og annet arbeid 39 084 arbeidstimer med arbeidslenn av
kr. 182 282. Det var i alt 15 funksjonarer med lenn kr. 195 250.

Det ble fordret ut av Olavsgruva 39 493 tonn koppermalm a 1,93 pro-
sent Cu. Herav var 345 tonn av eldre beholdning. Dessuten ble det uttatt
6 285 tonn i Veltene med 0,95 prosent Cu. Ved flotasjonen ble framstilt
3 580 tonn kopperkonsentrat a 19,27 prosent Cu.

Kopperkonsentratet blir sendt til Boliden Gruv-Aktiebolag i Sverige,
hvor det ble forsmeltet 3 313 tonn a 19,38 prosent Cu, 42,3 gr. Ag/tonn
og 1 gr. Au/tonn. Det ble utbrakt 609 047 kg elektrolyttkopper, 81 kg sglv
og 1,6 kg gull.

.Orkla Grube-Aktiebolag, Legkken Verk i Meldal herred. Be-

driften har veert i gang i 283 dager. Belegget var 72 funksjonsrer og 666
arbeidere, hvorav 258 i gruva og 205 i dagen, mens de gvrige 203 arbeidere
var beskjeftiget i verksted, transport osv. Det ble utfert i alt 1 367 389
arbeidstimer for en arbeidslenn av kr. 7 133 842 i kontanter og kr. 11 900
i naturalytelser. I funksjonsrlenn ble utbetalt kr. 1 275 071.

Det ble utbrutt 85178 m?® fast fjell og fordret ut av gruva 394 565
tonn kopperholdig svovelkis og 89 452 tonn graberg. — Graberget brukes
sammen med tilfert graberg fra dagen til gjenfyllingsarbeid av tomtappet
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strosserom i gruva. I alt ble anvendt 109 582 tonn fyllmasse. Det ble pro-
dusert :

72 015 tonn eksportkis a 40,01 9% S, 2,08 %, Cu
283528 » smeltekis » 41,31 » » 1,96 » »

Tilsammen 355 543 tonn med ca. 41,25 %, S og ca. 1,98 9% Cu.

.Orkla Metal-Aktieselskap, Thamshavn, som drives av Orkla

Grube-Aktiebolag, Lekken Verk, har vert i drift i 294 dager i aret. Ved
hyttedriften var beskjeftiget 40 funksjonarer med en samlet lonn pia kr.
716 614 og gjennomsnittlig 360 arbeidere som utferte i alt 738 526 arbeids-
timer for en samlet lgnn av kr. 3 648 652.

Det ble smeltet:

283 220 tonn svovelkis med 41,33 % S og 1,95 ¢, Cu

21683 » kalkstein
53270 » kvarts med 96 % SiO.
39402 » koks

237 » brent kalk
203 » kopper som CuSO,.

Av dette ble produsert 100 449 tonn svovel & 99,97 prosent svovel
og 13 710 tonn skjeerstein a ca. 35,42 prosent Cu og 25 483 tonn slagg med
omkr. 42,41 prosent Fe.

Nysaeter Kalkstensmelle, Stallvik i Stjerna, har produsert
364 tonn kalksteinsmjol og jordbrukskalk, med omkring 3 mann som sam-
tidig har terket og formalt korn i tilsammen 1 200 arbeidstimer.

A/S Reoros Keramikk, Reros. Ingen beretning for 1955.

MYRE OG ROMSDAL FYLKE

8.

10.

Rodsand gruver, Nesset, som drives av A/S Redsand Gruber, har
veert i gang i 310 dager. Belegget har vert 15 funksjonarer med kr. 217 091
i lenn og 125 arbeidere, hvorav 57 i gruva og 68 i dagen. Det ble utfert
i alt 245 066 arbeidstimer for en lenn av kr. 1244 349. Det ble brutt ut
av gruva 49 327 m?® fast fjell og fordret ut 145650 tonn jernmalm med
gjennomsnittlig 21 prosent Fe i magnetitt. Av dette ble produsert 44 969
tonn jernmalmslig a4 64,10 prosent Fe og 50 tonn svovelkis a 43,5 prosent S.
10 292 tonn graberg ble utkjert fra gruva. Det ble solgt 11 690 tonn stope-
pukk og veigrus.

Det var gode avsetningsmuligheter og bedre tilgang pa arbeidskraft.
Gleerum Kalksteingruve, Glerem, Surnadal, som tilhgrer A/S
Ardal og Sunndal Verk, Oslo, har vaert drevet i 305 dager i 1955. Belegget
har veert 27 arbeidere, hvorav 21 i gruva og 6 i dagen i 52 730 arbeidstimer
med kr. 273 695 i arbeidslenninger. Det har vert 3 funksjonzrer med kr.
47 998 i lgnninger. Det ble utbrutt 21 641 m? fast fjell og fordret ut av gruva
52 567 tonn kalkstein a ca. 98 prosent CaCO;. Det ble produsert 52 197
tonn kalkstein med ca. 98 prosent CaCO;. 2266 tonn avfall ble utkjert.
Sjoeflot Kalksteinsgruve, Glerem i Surnadal, som eies av
A/S Norwegian Tale, Bergen, har veert drevet i 282 dager. Det var ansatt
2 funksjonezrer og gjennomsnittlig 32 arbeidere, hvorav 27 i gruva og 5
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i dagen og annet arbeid. Det ble utfert 59 229 arbeidstimer med en samlet
arbeidslenn pa kr. 324 073. Funksjoneerlenn var kr. 31 652. Det ble brutt
ut av gruva ca. 17 000 m? fast fjell og fordret ut 37 700 tonn kalkstein.
Arnes Kalkstensbrudd, Stangvik herred, tilhgrer Electric Fur-
nace Products Co. Ltd., Sauda. Driften har foregatt hele aret minus 3 uker
fellesferie, med et belegg pa 21 arbeidere og 2 funksjonzrer. Det ble betalt
kr. 153191 i arbeidslenn for 34 493 arbeidstimer. Funksjonerlenninger
kr. 24 078. Det ble fordret ut 21 130 tonn kalkstein a 97 prosent CaCO,.
Hustad Kalk og Marmor A/S, Elnesvagen i Frana herred,
hadde driften i gang i 40 uker fra 4. januar til 23. desember med 14 mann
og 2 funksjonerer. Arbeidslenn kr. 199 749. Administrasjon og provisjon
kr. 35516. Det ble utbrutt 5129 m?® fast fjell og produsert 13 847 tonn
kalkstein. Herav ble skipet 7 010 tonn og avgitt til egne fabrikker 6 837
tonn til kalksteinsmjel, singel, grus og marmorkorninger. Ved bruddet er
det i ar montert vannspyleanlegg til jordrydding.

Visnes Kalk- og Marmorbrudd, Lyngstad, Eide pa Nord-
mere, har hatt et belegg pa i alt 19—28 mann medregnet 2 eiere. Herav
4 mann i transport og 5 i forskjellig annet arbeid. Produksjon 32 538 tonn
kalkstein i Visnesbruddet. Dessuten er 2 660 tonn innkjept fra Naas Kalk-
steinsbrudd og 7 362 tonn fra Langnes Stenhuggeri, tilsammen 42 560 tonn.
Herav ble 2 080 tonn brent i eget kalkbrenneri. Stigort er snart ferdig-
drevet fra tunnelen for a lette lastingen. Lenninger i alt kr. 341 249. Det
opplyses at avsetningsforholdene har veert gode i 1955.

Langnes Stenhuggeri og Marmorbrudd, Eide. Mindre
drift i vintermanedene. Bedriften har gjennomsnittlig hatt 7 mann i arbeid
og har solgt 7 362 tonn gjennom Visnes Kalk- og Marmorbrudd.

Naas Kalksteinsbrudd, Eide pa Nordmeare, eier Anders og Nils N.
Naas. Har utvunnet 2 920 tonn kalkstein med ca. 98 prosent CaCO; i 1955
under avslutning og oppren